
 

บางจาก ด ี3 เจ  เป็นน ้ำมนัหลอ่ลืน่เครือ่งยนตท์ีผ่ลติจำกน ้ำมนัพืน้ฐำนคณุภำพยอดเยีย่ม ใหฟิ้ลม์ ผา่นการทดสอบมาตรฐานตา่งๆ

น ้ำมนัหลอ่ลืน่ ทีแ่ข็งแรงคงทนตอ่ควำมรอ้นสงู  ชว่ยใหเ้ครือ่งยนตเ์ดนิเรยีบและไมก่นิน ้ำมนัเครือ่ง 

o ชว่ยชะลำ้งครำบเขมำ่ในหอ้งเผำไหมแ้ละวำลว์  รักษำเครือ่งยนตใ์หส้ะอำด o API CD/SF 

o ตำ้นทำนกำรรวมตัวกบัออกซเิจนทีอ่ณุหภมูสิงูๆ ไดด้เีป็นพเิศษ น ้ำมนัไมเ่สือ่มเร็ว

o ชว่ยลดกำรสกึหรอของแหวนลกูสบู กระบอกสบู ป้องกนักำรกดักร่อนและกำรเกดิสนมิทีแ่บริง่และ

สว่นตำ่งๆไดด้เีป็นพเิศษ

o ตำ้นทำนกำรเกดิฟองทีอ่ณุหภมูสิงูๆ ไดด้เียีย่ม

การใชง้านของ บางจาก ด ี3 เจ คณุสมบตัเิดน่

o เหมำะส ำหรับรถแทรกเตอร ์รถขดุ-ตัก รถเครน รถไถกำรเกษตร รถบรรทกุ-ดัมพ ์รถทัวร ์

รถโดยสำร รถปิคอพั เรอืประมง รวมทัง้รถเกำ่ทัง้เครือ่งยนตเ์บนซนิและดเีซล ในสภำพกำรขบัขี่

ท่ัวไป

คณุสมบตัทิ ัว่ไปของบางจาก ด ี3 เจ

Appearance Visual Bright & Clear Bright & Clear Bright & Clear

Color ASTM D1500 Report Report Report

Density @ 15 
o
C, g/cm

3 ASTM D1298 Report Report Report

Flash Point (COC), °C ASTM D92 230 Min 230 Min 230 Min

Foam Test (Seq II), mL ASTM D892 50/0 Max 50/0 Max 50/0 Max

Pour Point, °C ASTM D97 -6 Max -6 Max -6 Max

Kinematic Viscosity  @ 100 °C, cSt. ASTM D445 10.5-11.5 14.5-15.5 18.5-19.5

Viscosity Index ASTM D2270 95 Min 95 Min 95 Min

TBN, mg KOH/g ASTM D2896 5.6 Min 5.6 Min 5.6 Max

บรรจภัุณฑ ์: 

ด ี3 เจ SAE 30 ขนาด 200 ลติร

ด ี3 เจ SAE 40 ขนาด 18 ลติร  200 ลติร

ด ี3 เจ SAE 50 ขนาด 200 ลติร

สามารถหาขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี่ www.bangchaklubricants.com

บรษัิท บางจาก คอรป์อเรชัน่ จ ากัด (มหาชน) 2098 อาคารเอ็มทาวเวอร์ ชัน้ 8 สขุมุวทิ พระโขนงใต ้พระโขนง กทม. 10260
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ปกป้องเครือ่งยนต์

ทนความรอ้น
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