
บางจาก ด3ี โกลด ์ น ้ำมันหลอ่ลืน่สงัเครำะห ์100% พัฒนำกำรลำ่สดุ ส ำหรับเครือ่งยนตด์เีซล ผา่นการทดสอบมาตรฐานตา่งๆ

ใหป้ระสทิธภิำพกำรหลอ่ลืน่ และปกป้องเครือ่งยนตด์ว้ยเทคโนโลยสีงูสดุ API CK-4/SN
น ้ำมันเครือ่ง ด3ี โกลด ์ผลติขึน้เพือ่เครือ่งยนตท์ีใ่ชเ้ทคโนโลย ีดเีซลสมัยใหม ่  o API CK-4/SN

บำงจำก ด3ี โกลด ์API CK-4/SN  ล ้ำหนำ้ดว้ยเทคโนโลยขีองน ้ำมันสงัเครำะหแ์ละสำรเพิม่คณุภำพ  o ACEA E6-16/E7-16/E9-16

ใหก้ำรปกป้องเครือ่งยนต ์จำกกำรสกึหรอ และกำรกัดกรอ่นอยำ่งสมบรูณ์แบบ ประหยัดน ้ำมัน o MB 228.31/228.51/228352

เพิม่อัตรำเรง่เครือ่งยนตล์ดปัญกำรกนิน ้ำมันเครือ่ง เพิม่ประสทิธภิำพในกำรควบคมุครำบเขมำ่ o VOLVO VDS-4.5

ทีเ่กดิจำกกำรเผำไหม ้ลดไอเสยี รักษำสิง่แวดลอ้ม  เหนอืกวำ่มำตรฐำน ผูผ้ลติหลำยรำย o RENAULT TRUCK RLD-3

จงึมั่นใจไดว้ำ่สำมำรถปกป้องรถของคณุไดอ้ยำ่งเต็มประสทิธภิำพ o MACK EO-S-4.5

o ลดปัญหำกำรสกึหรอในขณะสตำรท์ไดด้ี o MTU Type 3.1

o ใหฟิ้ลม์น ้ำมันแข็งแรงทนทำนแมผ้ำ่นกำรใชง้ำนมำยำวนำน จงึยดือำยกุำรเปลีย่นถำ่ย o CUMMINS CES 20086

   ไดถ้งึ 45,000 กโิลเมตร * o CAT ECF-3

o เพิม่สมบตักิำรชะลำ้ง ชว่ยรักษำควำมสะอำดของลกูสบู และแหวนสบู จงึเพิม่ก ำลงัไดส้งูสดุ o Detroit Diesel DFS93K222

o สำรเพิม่คณุภำพชนดิพเิศษ ป้องกันกำรสกึหรอของชดุวำลว์ ลกูสบู ป้องกันกำรเกดิเขมำ่ o Deutz DQC IV-10 LA

   ลดคำ่บ ำรงุรักษำในระยะยำวไดด้ี o Deutz DQC III-10 LA

o ควบคมุกำรสะสมของเขมำ่ในเครือ่งยนตไ์ดด้เียีย่มท ำใหเ้ครือ่งยนตม์สีมรรถนะสงูอยูเ่สมอ 

   และรักษำระดบัควันด ำใหต้ ำ่อยูต่ลอดเวลำแมใ้นภำวะทีม่กีำรเพิม่ควำมเร็วอยำ่งฉับพลนั

การใชง้านของ  บางจาก ด3ี โกลด ์ คณุสมบตัเิดน่

บำงจำก ด3ี โกลด ์ ส ำหรับเครือ่งยนตด์เีซลสมรรถนะสงูทกุชนดิ รถอเนกประสงค ์(MPV/SUV) 

รถปิกอัพรุน่ใหม ่รถเกง๋เครือ่งยนต ์ดเีซล และรถยนตท์ีต่ดิตัง้ระบบไอเสยี เชน่ DPF, SCR, DOC 

และ EGR ใหป้ระสทิธภิำพไดม้ำตรฐำนสำกลสงูสดุ 

คณุสมบตัทิ ัว่ไปของ บางจาก ด3ี โกลด ์ 

Appearance Visual

Color ASTM D1500

Density @ 15 oC, g/cm3 ASTM D1298

Flash Point (COC), °C ASTM D92

Foam Test  (Seq II), mL/mL ASTM D892

Pour Point, °C ASTM D97

Kinematic Viscosity  @ 100 °C, cSt. ASTM D445

Viscosity Index ASTM D2270

Cold Cranking Simulator @ -30 °C, cP ASTM D5293

TBN, mg KOH/g ASTM D2896

บรรจภัุณฑ ์: 1 ลติร, 6 ลติร

*   ยดือายกุารใชง้านไดถ้งึ 45,000 km ภายใตส้ภาพรถและการใชง้านปกต ิ

     ควรเปลีย่นไสก้รอง และตรวจเช็คคณุภาพน ้ามันเครือ่งทกุ 10,000 กโิลเมตร

สามารถหาขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี่ www.bangchaklubricants.com

บรษัิท บางจาก คอรป์อเรชัน่ จ ากัด (มหาชน) 2098 อาคารเอ็มทาวเวอร์ ชัน้ 8 สขุมุวทิ พระโขนงใต ้พระโขนง กทม. 10260

Report

PROPERTIES METHOD
BANGCHAK  D3 GOLD

SAE 5W-30

Bright & Clear

6400 Max

9.8 Min

Report

215 Min

50/0 Max

-30 Max

11.0-12.0

145 Min

บางจาก ดี3 โกลด์
น ้ามนัหลอ่ลืน่เครือ่งยนตด์เีซลสงัเคราะห ์100%
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ปกป้องเครือ่งยนต์

ฟิลม์น ้ามันแข็งแรง

เทคโนโลยใีหม่

ทนความรอ้น

ชะลา้งคราบเขมา่


