
บางจาก เอทเีอฟ DEXRON III เป็นน ้ำมันเกยีรอ์ัตโนมัต ิ ผลติจำกน ้ำมันพืน้ฐำนทีม่คีณุภำพสงู ผา่นการทดสอบมาตรฐานตา่งๆ
มดีัชนคีวำมหนดืสงู มคีำ่สมัประสทิธิค์วำมฝืดต ำ่จงึใหก้ำรสง่ก ำลังทีส่ม ำ่เสมอ ไมว่ำ่เครือ่งรอ้น

หรอืเย็น ผสมสำรเพิม่คณุภำพพเิศษ ป้องกันกำรรวมตัวกับออกซเิจนไดด้เีป็นพเิศษ o Dexron III  

อำยกุำรใชง้ำนยนืนำน ตำ้นทำนกำรสกึหรอและกำรเกดิฟองรักษำควำมสะอำดและป้องกันสนมิ o Allison C-4  

o CAT TO-2 

o ชว่ยใหก้ำรสง่ก ำลังไปไปไดอ้ยำ่งรำบรืน่ o MB 236.2

o ลดกำรสกึหรอของชดุเฟืองเกยีรอ์ยำ่งมปีระสทิธภิำพ o Ford M

o ดัชนคีวำมหนดืสงู ทนควำมรอ้นไดด้ี o Ford ESP-M2C166-H

o อำยกุำรใชง้ำนยำวนำน o Ford ESP-M2C138-CJ

การใชง้านของ บางจาก เอทเีอฟ DEXRON III คณุสมบตัเิดน่

o ใชใ้นระบบเกยีรอ์ัตโนมัตขิองรถยนตท่ั์วไป  ตำมมำตรฐำนทีผู่ผ้ลติแนะน ำใหใ้ชไ้ด ้

o ใชไ้ดก้ับระบบพวงมำลัยผอ่นก ำลัง (Power Steering)

o ใชไ้ดก้ับระบบสง่ก ำลัง (Fluid Coupling) ในงำนอตุสำหกรรมตำ่งๆ

TYPICAL INSPECTION

Appearance Visual

Color Visual

Density @ 15 oC, g/cm3 ASTM D1298

Flash Point (COC), °C ASTM D92

Foam Test  (Seq II), mL/mL ASTM D892

Kinematic Viscosity @ 100 °C, cSt. ASTM D445

Viscosity Index ASTM D2270

บรรจภัุณฑ ์ :   1 ลติร, 200 ลติร

สามารถหาขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่www.bangchaklubricants.com

บรษัิท บางจาก คอรป์อเรชัน่ จ ากัด (มหาชน) 2098 อาคารเอ็มทาวเวอร ์ชัน้ 8 สขุมุวทิ พระโขนงใต ้พระโขนง กทม. 10260

6.8-7.8

165 Min

PROPERTIES METHOD ATF DEXRON III

Bright & Clear

Red

Report

177 Min

50/0 Max
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