
บางจาก เอทเีอฟ 1A เป็นน ้ามันเกยีรอ์ตัโนมัตคิณุภาพสงู ส าหรับระบบเกยีรอ์ตัโนมัตพิวงมาลัยพาวเวอร ์ ผา่นการทดสอบมาตรฐานตา่งๆ

และ ระบบสง่ก าลังอตัโนมัตขิองเครือ่งจักร ผลติจากน ้ามันหลอ่ลืน่พืน้ฐานสงัเคราะหท์ีม่คีณุภาพสงู o JASO 1A 
มดีัชนีความหนืดสงูมคีา่สมัประสทิธิค์วามฝืดต า่ จงึใหก้ารสง่ก าลังทีส่ม า่เสมอ ไมว่า่เครือ่งรอ้นหรอืเย็น o GM DEXRON III(H)

ผสมสารเพิม่คณุภาพพเิศษ ป้องกนัการรวมตัวกบัออกซเิจนไดด้เีป็นพเิศษ อายกุารใชง้านยนืนาน o TOYOTA T-III/T-IV 

ตา้นทานการสกึหรอและการเกดิฟองรักษาความสะอาดและป้องกนัสนมิ o FORD MERCON 

o HONDA Z-1

o NISSAN MATIC-D/J/K 

o MAZDA M-III/M-V 

o ALLISON C4

o BMW LT71141/LA2634/

ETL-7045E/8072B

การใชง้านของ บางจาก เอทเีอฟ 1A คณุสมบตัเิดน่

o ใชใ้นระบบเกยีรอ์ตัโนมัตขิองรถยนตท่ั์วไป ตามมาตรฐานทีผู่ผ้ลติแนะน าใหใ้ชไ้ด ้

เชน่ BMW, MB, JAGUAR, VW, AUDI, ALLISON, CAT, CHRYSLER, FORD,

 LAND ROVER,TOYOTA, HONDA, MAZDA, NISSAN และ SUBARU เป็นตน้

o ใชไ้ดก้บัระบบพวงมาลัยผอ่นก าลัง (Power Steering)

o ใชไ้ดก้บัระบบสง่ก าลัง (Fluid Coupling) ในงานอตุสาหกรรมตา่งๆ

TYPICAL INSPECTION

Appearance Visual

Color Visual

Density @ 15 oC, g/cm3 ASTM D1298

Flash Point (COC), °C ASTM D92

Foam Test  (Seq II), mL/mL ASTM D892

Kinematic Viscosity  @ 100 °C, cSt. ASTM D445

Viscosity Index ASTM D2270

บรรจภัุณฑ ์ :   1 ลติร, 200 ลติร

สามารถหาขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่www.bangchaklubricants.com

บรษัิท บางจาก คอรป์อเรชัน่ จ ากัด (มหาชน) 2098 อาคารเอ็มทาวเวอร ์ชัน้ 8 สขุมุวทิ พระโขนงใต ้พระโขนง กทม. 10260

Report

PROPERTIES METHOD BANGCHAK ATF 1A

Bright & Clear

Red

177 Min

50/0 Max

6.8-7.8

140 Min

บางจาก เอทีเอฟ 1A
น ้ามนัเกยีรอ์ตัโนมตัแิละระบบสง่ก าลงั
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เพิม่ประสทิธภิาพ

ระบบสง่ก าลงั

ดชันคีวามหนดืสงู

เทคโนโลยใีหม่


